
Essais accrédités EN ISO/CEI 17025

üAcoustique
ÅEssais acoustiques en environnement ferroviaire : 

détermination de la contribution sonore

ÅMesurage du bruit ¨ lôint®rieur des v®hicules 

circulants sur rails 

ÅContr¹le dôavertisseurs sonores ¨ air comprim® 

montés sur le matériel roulant

ÅMesurage du bruit émis par les véhicules circulants 

sur des rails

ÅCaract®risation de lô®mission sonore et de la

propagation du bruit des circulations ferroviaires : 

détermination du L0

ÅMesurage de lôexposition au bruit

üAnalyses physico-chimiques des eaux - Prog. 100-1
ÅpH, métaux, DCO, matières en suspension, 

tensioactifs anioniques

üRecherche dôamiante dans les mat®riaux et lôair - Prog. 144

NF S 31-088, NF S 31-110

Référentiel associé

NF S 31-028, NF EN ISO 3381

STI MR RC et GV , UIC 651 OR

UIC 644 O, STM 493 B

NF S 31-019, NF EN ISO 3095

STI MR RC et GV

NF EN ISO 3095

üEvaluation de la qualit® de lôair des lieux de travail - Prog. 94
ÅPrélèvement des polluants organiques

ÅPrélèvement des polluants inorganiques : 

hydrocarbures, a®rosols, m®taux, silice cristalineé

ÅAnalyses des polluants inorganiques : a®rosol, siliceé

NF X 43-264, NF X 43-267, NF X 43-290, NF X 43-294

NF X 43-257, NF X 43-261, NF X 43-262

NF X 43-275, NF X 43-295

NF X 43-262, NF X 43-295

XP X 43-269

XP X 43-050

ÅHygiène. industrielle : prélèvements individuel et statique

ÅEnvironnement : diagnostic initial et après travaux 

ÅEssais de traction ¨ lôambiante

ÅEssais de flexion par choc

ÅEssais de dureté Rockwell, Brinell, Vickers

NF EN 10002-1

üMatériaux métalliques : essais mécaniques - Prog. 29-1

NF EN 10045-1

NF EN ISO 6508-1, 6506-1, 6507-1 

ÅEssais de traction ¨ lôambiante

ÅEssais de flexion par choc

ÅEssais de pliage

ÅEssais de dureté sous cordon

NF EN 895, NF EN 10002-1

üMatériaux métalliques : essais sur joints soudés - Prog. 29-5

NF EN 875, NF EN 10045-1

NF EN 910, NF EN ISO 7438

NF EN 1043-1, NF EN ISO 6507-1

üEssais de graisses lubrifiantes - Prog. 69
ÅPénétrabilité au cônes ambiante et basse température, 

point de goutte, tendance au ressuage

ÅEssais dérivés : dosage Fe et Cu, oxydation par spectro IR 

teneur en eau, dosage par coulom®trie de lôextrait acqueux 

NF T 60-132, 60-140, 60-171

NF T 60-627, NF T 60-191

NF F 19-503, NF T 60-602

NF T 60-113

üRoulements

ÅEssai des bo´tes dôessieu sur machine MEB
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NF T 90-008, NF EN ISO 11 885

NF T 90-101, NF EN 872, NF EN 903

UIC 515-5,

NF F 18-201, NF F 18-202

NF F 19-501, NF EN 12082 

NF S 31-084



Référentiel associéüDynamique ferroviaire

UIC 513 R

ÅRelèvement des vitesses limites des trains de voyageurs

ÅConfort vibratoire du voyageur

ÅComportement dynamique des véhicules ferroviaires

vis-à-vis de la sécurité, de la fatigue de la voie et de la

qualité de marche

UIC 518 OR

üTraction électrique

IN 2768

IN 2278

ÅMesure des courants perturbateurs du point de vue 

des télécommunications : courants psophométrés

ÅMesure des courants perturbateurs du point de vue

de la signalisation

ÅVérification des courbes Fj=f(V) en traction et en freinage

dôun engin moteur 

ÅD®termination de la r®sistance ¨ lôavancement dôun 

v®hicule par la m®thode de la marche sur lôerre

ÅEssais de performance sur bande de frottement : mesure  

sur banc de la temp®rature dô®chauffement ¨ lôarr°t

ÅInteraction pantographe-caténaire

IN 2542

IN 2778

IN 2724 ïEN 50238

IN 2781, EN 50317, EN 50367

UIC 794, UIC 794-1, UIC 608

EN 50206-1, EN 50119

IN 2781 §.6.3

üFreinage

UIC 541-3, UIC 541-4ÅPerformances de freinage sur bancs dôessai

ÅEndurance de freinage sur bancs dôessai

ÅEssais de performance de freinage en ligne

üRésistance mécanique des structures et organes de véhicules 

ferroviaires : sollicitations statiques et dynamiques, tenue à la fatigue

UIC 566 OR ïUIC 577 OR
EN 12663

ÅRésistance mécanique des structures au banc

de compression-traction

ÅRésistance mécanique des structures en charges 

verticales, levage et réenraillement 

ÅRésistance mécanique des structures au tamponnement

ÅCaractérisation des tampons de choc

ÅEssais statiques des châssis de bogies

ÅEssais de fatigue des châssis de bogies

ÅEssais de fatigue de toile de roues

ÅEssais de fatigue des essieux-axes en flexion rotative

EN 13979-1, EN 13262, UIC 510-5

UIC 566 OR ïUIC 577 OR
EN 12663

NF EN 13260, NF EN 13261

UIC 566 OR ïUIC 577 OR

UIC 526-1 OR, UIC 526-3 O, UIC 528 OR

EN 13749, UIC 515-4, UIC 510-3, UIC 615-4 OR
EN 13749, UIC 515-4, UIC 510-3, UIC 615-4 OR

üComportement au feu (domaine électrique et autres)ïProg. 77-2 et 77-3

NF EN ISO 4589-2, NF F 16-102

NF EN 60695-2-10, 69695-2-11, NF F 16-102

ÅEssai de r®action au feu : d®termination de lôindice oxyg¯ne

ÅComportement au feu : essai au fil incandescent

ÅAnalyse des gaz de pyrolyse et de combustion 

ÅOpacité des fumées en atmosphère non renouvelée
NF X 70-100, NF F 16-101 et 102

NF X 10-702, NF F 16-101 et 102
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UIC 544-1, UIC 540-0

UIC 541-05


